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ZASADA UKEADANIA: CREATION X'PRESS / ADJUST

Przed poto zeniem podtogi warto sprawdzi € i okre $lié
ewentualne problemy dotycz ace jej wygl adu.
Nalezy sprawdzi €, czy wszystkie paczki nale za do tej samej

1. OBSZARY serii (nr partii). W przypadku widocznych wad prosi  my o
powiadomienie firmy GERFLOR i oczekiwanie na kontak  t przed
ZASTOSOWANIA poto zeniem podtogi.

Materiat przeznaczony do stosowania w
budynkach, takich jak domy, biura i sklepy,
zgodnie z klasyfikacjg materiatu.

B 1.1. WARUNKI UZYTKOWANIA

WARUNKI UKLADANIA
TEMPERATURA OD 15 DO 25°C

Dopuszczalny zakres temperatur po montazu: od +15° do +30°C
W wyzszych lub nizszych temperaturach produkt musi by¢ taczony przy uzyciu kleju
odpornego na skrajne zmiany temperatury.

TEMPERATURA OTOCZENIA PODCZAS Zaleca sie montaz regulacji temperatury (klimatyzacja) lub zabezpieczenie materiatu przed
UZYTKOWANIA bezposrednim dostgepem promieni stonecznych (zastony, zaluzje).

Dlatego montaz na powierzchniach w poblizu okien wykuszowych lub $wietlikow (znaczna
zmienno$¢ temperatur) bedzie wymagata mocowania klepek/ptytek przy uzyciu
dwusktadnikowego kleju poliuretanowego lub akrylowego.

B 1.2. PRZEZNACZENIE | KLASYFIKACJA
UPEC

Podtoga jest przeznaczona do stosowania w
budynkach z regulacjg temperatury.

PODtOZE DREWNIANE,
GLADZIE CEMENTOWE
OPARTE NA SIARCZANIE
WAPNIA | GIPSIE ORAZ

PODEOGA BETONOWA,
CIEKLA GLAD Z

CEMENTOWA, PODtOZE
CEMENTOWE

LINOLEUM
Klasyfikowane BUDYNKI U3 P3E2C2 U3 P3EL1C2
832%@28&5 NA Maksymalne skupione obcigzenie < 200 kg/uchwyt
STATYCZNE Maksymalne obcigzenie < 30 kg/cmz2.

Ml 1.3. PODLOZA

1.3.1. Wymagania dotycz gce NOWYCH lub ODNAWIANYCH PODLO 2Y

Podtoge nalezy ktas¢ na ptaskim, czystym, pewnym, suchym i solidnym podtozu.

Roéwnos¢ podtoza musi wynosi¢ < 5 mm na diugosci 2 m (3 mm na dtugosci 2 m dla podtozy betonowych) bez nieréwnych powierzchni. Zawarto$é
wilgoci: < 4,5% dla podtég betonowych i ciektych gtadzi cementowych oraz < 0,5% dla podtozy betonowych i drewnianych.

PODLOZA Praca przygotowawcza

PODLOGA BETONOWA, CIEKLE GLADZIE W razie potrzeby nalezy zastosowac¢ wylewke w celu wyeliminowania nieregularno$ci
CEMENTOWE, BETON MALOWANY, BETON powierzchni. Usuwanie piasku i pytu. Nalezy zastosowa¢ podktad, aby zabezpieczy¢
NAPRAWIANY powierzchnie przed pytem.

W razie potrzeby nalezy zastosowac¢ wylewke w celu wyeliminowania nieregularnosci
PODLOZE BETONOWE powierzchni. Usuwanie piasku i pytu. Nalezy zastosowa¢ podktad zgodny z podtozem
betonowym, aby zabezpieczy¢ powierzchnie przed pytem.
Jezeli wymagania dotyczace podtoza zostaty spetnione i ponad 90% powierzchni
pomieszczenia jest w dobrym stanie, nalezy usungé wadliwe ptytki i wymieni¢ je na inne
ptytki o tym samym sktadzie lub wypetni¢ powierzchnie wylewka. Nalezy doktadnie
wyczysci¢ istniejgca podtoge.
W przeciwnym razie konieczne bedzie usunigcie catej podtogi i przygotowanie podtoza od
podstaw.
Wyktadzina podtogi musi by¢ zespolona we wszystkich miejscach. Nalezy doktadnie
KOMPAKTOWE ROLKI PVC wyczyScic istniejaca podioge. . o y . _
W przeciwnym razie konieczne bedzie usuniecie catej podtogi i przygotowanie podtoza od
podstaw.

Woyktadzina podtogi musi by¢ zespolona we wszystkich miejscach i nie moze przekraczaé
ROLKI LUB PLYTKI PVC NA PIANKOW yK podiogl musl byc zespolo Szyst Jscact przexraczac
s 3,8 mm grubosci. Nalezy postepowa¢ w sposéb opisany powyzej, aby przygotowac
PODLOZU o -
istniejacg wyktadzine.

Trwa weryfikacja.

WINYLOWO-AZBESTOWE Prosimy o kontakt z dziatem technicznym firmy Gerflor przed podjgciem jakichkolwiek
decyzji.

NASTEPUJACE PODLOZA DREWNIANE SA DOZWOLONE: Parkiet przybity do listew o
rozstawie maksymalnie 0,30 m. Deski wyktadzinowe (19 mm) przymocowane do
przybitego parkietu z wentylacjg. Nalezy natozy¢ podktad na panele.

NASTEPUJACE PODLOZA DREWNIANE SA NIEDOZWOLONE: Deski podiogowe na
belkach poprzecznych, parkiet ptywajacy, parkiet klejony, ptyty wiérowe ptywajace, OSB.

LAMIN Niedozwolone. Usung¢. Nastepnie przygotowa¢ podtoze od podstaw.

PODKLAD D ZWIEKOSZCZELN Niedozwolone. Usung¢. Nastepnie przygotowa¢ podtoze od podstaw.

WAZNE: Informacje zawarte w tych dokumentach obowigzujg od 01.04.2014 i zastrzegamy sobie
prawo do dokonania zmian bez zawiadomienia.

PLYTKI KOMPAKTOWE PVC

UKEADANIE NA DESKACH PODEOGOWYCH |
PANELACH DREWNIANYCH

WAZNE: Informacje zawarte w tych dokumentach obowigzujg od 01.04.2014 i zastrzegamy sobie prawo do dokonania zmian bez
e b - . =1 el ~1. 1 -
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ZASADA UKLADANIA: CREATION X'PRESS / ADJUST

Powierzchnia podtogi nie moze mie¢ nieréwnych obszaréw, a tagczenia nie moga by¢

PLYTKI cofnigte. W przeciwnym razie nalezy wypeni¢ je fuga. Nalezy doktadnie wyczysci¢
podtoze po wyschnigciu, a nastepnie utozy¢ klepki/ptytki INSIGHT X'PRESS. (Zaleznie od
wykonczenia powierzchni moze by¢ konieczne natozenie podktadu).

WYKLADZINY TEKS NE (DYWAN) Niedozwolone. Usung¢. Nastepnie przygotowa¢ podtoze od podstaw.

Prosimy o kontakt, je zeli podio za nie ma natej li $cie.

OGRZEWANIE PODLOGOWE (temperatura
podtogi < 28°C) Regulacje wymagaj a: £0,15 m2x  QYerI\%C
°KIW

PROMIENNIKOWE ELEKTR NE OGRZEWANIE
PODLOGOWE: Regulacje wymagaj a 15 m2 x Niedozwolone

°KIW

NISKOTEMPERATUROWE ODWRACALNE
WODNE OGRZEWANIE

PODLOGOWE

Regulacje wymagaj @ £ 0,13 m?2 x °K/W

Mozliwe

1.3.2. Prace przygotowawcze przy podparciach betono  wych

Przygotowanie:

Powierzchnie nalezy doktadnie przygotowac w celu usunigcia wszelkich zabrudzen, mleczka betonowego, produktéw wykonczeniowych lub
innych ciat obcych.

Jezeli podtoze nie spetnia wymagan, nalezy zastosowac¢ zaprawe naprawczg:

W przypadku zawartosci wilgoci < 4,5% fugi muszg spetniaé wymagania klasy P3.

Post epowanie z p eknigciami:

Nalezy przygotowaé szczeliny przed natozeniem zaprawy naprawczej, jezeli réznica pozioméw wynosi > 1 mm lub luka ma > 4 mm.
Post epowanie z szczelinami:

Szczeliny skurczowe: Nalezy przygotowaé szczeliny przed natozeniem zaprawy naprawczej.

Przerwy robocze: Podobnie do peknigé, to samo postepowanie.

Spoiny wyréwnujace: Profil ROMUS CJ-20-5 lub 3 moze by¢ odpowiedni.

Spoiny wyréwnujgce pokryte profilem: Profil jest umieszczany na podtodze i mocowany tylko po jednej stronie.

2. UKEADANIE

B 2.1. WARUNKI UKLADANIA
Klepki/ptytki musza by¢ przechowywane w pomieszczeniu, w ktérym

zostang potozone, ‘

przez co najmniej 24 godziny przed uktadaniem (minimalna L

temperatura otoczenia 20°C). =
Aby uniknaé¢ wiekszych réznic koloréw lub powtérzen wzoréw nalezy 24h

mieszac klepki/ptytki z réznych paczek z tej samej serii.
Temperatura w pomieszczeniu musi wynosi¢ od 15 do 25°C.

W wyzszych lub nizszych temperaturach podczas montazu materiat
moze sie kurczy¢ lub rozszerza¢ wraz z uptywem czasu.

Dlatego montaz w poblizu okien wykuszowych lub $wietlikow
(znaczna zmienno$é temperatury) wymaga podjgcia szczegélnych
$rodkoéw ostroznosci (zob. 1.1).

W 2.2. UKLAD

Jezeli nie wskazano inaczej w dokumentach dla danego rynku, uktad klepek/ptytek musi by¢ zgodny z
nastepujacymi zasadami:

- Kazde zamkniete pomieszczenie musi by¢ uwzgledniane osobno.

- Klepki/ptytki uzywane w jednym pomieszczeniu powinny naleze¢ do tej samej partii.

- Wykonawca musi starannie przeanalizowa¢ uktad klepek/ptytek w celu spetnienia nastgpujgcych
wymagan: Klepki/ptytki musza by¢ skierowane do $ciany z gtbwnym oknem lub wzdtuznie. W korytarzach
klepki/ptytki muszg by¢ uktadane w kierunku ruchu.

Na krawedziach szerokos$¢ klepek/ptytek musi, jezeli to mozliwe, by¢ taka sama po obu stronach.

Na koncach rzedéw dtugosé klepek/ptytek musi byé wigksza niz 1/3 klepki.

Diugos¢ klepek/ptytek oraz odstepédw migdzy nimi musi by¢ wigksza niz 1/3 klepki.

B 2.3. WYZNACZANIE OSI

Nalezy ustali¢ kierunek uktadania (klepki powinny byé prowadzone zgodnie z kierunkiem wpadania $wiatta
do pomieszczenia). Nalezy zaznaczy¢ na podtodze lini¢ Srodkowa, dzielagc pomieszczenie na dwie czesci w
kierunku uktadania.

W celu zapewnienia takich samych ci  eé po obu stronach, nale zy wyznaczy ¢ osie w taki sposéb, aby
klepki/ptytki miaty > 1/3 formatu w obu kierunkach.

Nalezy regularnie sprawdzaé, czy klepki/ptytki sg ustawione réwnolegle i prostopadle do $cian.

W 2.4. UKLADANIE KLEPEK/PLYTEK

2.4.1. LECZENIEM

- Kreda (sznur traserski)

- Linijka, néz, rekawice przeciwskaleczeniowe, tasSma miernicza
- Walec dociskowy 30/50 kg




2.4.2. METODA UKLADANIA

2.4.2.1. Zasada podstawowa

» Rozpocza¢ uktadanie wzdtuz osi wzdtuznej lub w poprzek uktadu.
« Sciggna¢ papier ochronny.

 Uktadac¢ klepki/ptytki na czystej, bezpytowej powierzchni.

» Cze$¢ odcieta od ostatniej klepki/ptytki (jezeli stanowi > 1/3
dtugosci klepki/ptytki) nalezy wykorzysta¢ do rozpoczecia kolejnego
rzedu.

2.4.2.2. Kraw gdzie:

Kierunek diugo sci/szeroko $ci klepek/ptytek

Krawedzie muszg mie¢ 2 mm w kazdym miejscu w przypadku
odcinkéw standardowych oprécz dtugosci 10 m, dla ktérej krawedz

musi mie¢ 5 mm.

L

24€

2.4.2.3. Wygtadzanie

Te czynno$¢ nalezy wykona¢ w dwoch podejséciach.

* Reczne wygtadzanie podczas uktadania.

* Przeprowadzenie walca dociskowego (50 kg) po utozeniu.
Nalezy skupi¢ sie na krawedziach i powierzchniach, po ktérych
rzadziej bedzie sie chodzi¢.

Wygtadzanie przy uzyciu walca dociskowego wzmacnia
przyczepnos$¢ klepek/ptytek wraz z uptywem czasu.

M 2.5. PRZYCINANIE (PROCEDURA, NARZEDZIA ITD.):
Przycinanie krawedzi.

Do przycinania krawedzi stuzy rysik traserski:

*Utozy¢ klepke/ptytke do przyciecia (usuniety papier ochronny,
widoczna powierzchnia ozdobna) ba wierzchu ostatniej
zamontowanej klepki/ptytki.

« Nalezy wykorzystaé catg klepke/ptytke wraz z piérami/wypustami
jako wzorzec., usuwajgc papier ochronny.

« Utozy¢ jg na klepce/ptytce do przycigcia, odsuwajac klepke/ptytke
od $ciany, aby zostawi¢ wymagang przestrzen na krawedzi
granicznej.

« Oznaczyé¢ klepke/ptytke do przycigcia wzdtuz krawedzi wzorca
przy uzyciu noza z prostym ostrzem.

« Wygia¢ klepke/ptytke w celu odtamania jej.

« Usuna¢ zadziory przy uzyciu noza hakowego.

« Utozy¢ klepke/ptytke.

« Starannie wygtadzi¢ powierzchnig dtonig przed wygtadzeniem
walcem dociskowym.

Ciecie
v
E— |

3. CECHY SZCZEGOLNE

W 3.1. LISTWY SCIENNE

Jezeli podtoga jest uktadana przed montazem list
$ciennych, firma GERFLOR zaleca

zastosowanie listew bocznych typu DECOR SKIRTING-
firmy Gerflor do wykonczenia potaczenia miedzy
podtoga a Sciana.

Nalezy umieszczac¢ listwy boczne w taki sposéb, aby nie
wywieraty nadmiernego

nacisku na klepki/ptytki (dla umozliwienia dylatacji).
Jezeli listwy boczne sg juz zamontowane, firma GERFLOR
zaleca przymocowanie

kwadrantéw do drewnianych listew bocznych w celu
wykonczenia potaczenia miedzy podtoga

a $ciana.

W 3.2. POLACZENIA ROZSZERZANE NA PODLO ZU
- Spoiny wyréwnujgce: Profil ROMUS CJ-20-5 lub 3 lub
réwnorzedny moze by¢ odpowiedni.

- Spoiny pokryte profilem: Profil jest umieszczany na
podtodze i mocowany tylko po jednej stronie.

W 3.3. KONCE

Firma ROMUS sprzedaje réznego typu listwy progowe
whasciwe dla oczekiwanego wykonczenia.

B 3.4. OSCIEZNICE

Do przycinania klepek/ptytek nalezy uzywac nozyc

$ciskowych o duzej dzwigni.

Do przycinania wokét podstaw oscieznic i w trudno

dostepnych

miejscach.

W ofercie firmy Gerflor
T . Nozyce do

ciecia pod

ukosem, nr

kat.:

Gerflor:

0566 0001

M 3.5. POLACZENIA Z SASIADUJACYMI POKOJAMI
W celu potgczenia dwdch pomieszczen z produktami
INSIGHT X'PRESS / ADJUST firma GERFLOR zaleca
zastosowanie profilu progowego z krytymi mocowaniami,
przykrywajgcego krawedzie, ktore pozostaly odstoniete po
utozeniu podtogi. W ofercie producentéw dostepne sa
rézne progi, takie jak prog ROMUS Z, ktére oferujg
materiaty roznych poziomow.

4. PIERWSZE UZYCIE

Podtoga moze by¢ uzywana od razu po utozeniu. Nie nalezy uzywa¢ mebli z gumowymi zakonczeniami nég. Zalecamy mycie
reczne przy uzyciu bardzo matej ilosci wody lub stosowanie odkurzacza do czyszczenia na mokro w celu unikniecia przenikania

wody przez szczeliny.

5. NAPRAWA

W razie koniecznosci wymiany klepki/ptytki:

- Uszkodzone produkty INSIGHT X’PRESS / ADJUSTmozna tatwo wymieniac, poniewaz klepki/ptytki nie sg blokowane.

- Oczysci¢ powierzchnie.
- Wymieni¢ klepke/plytke na nowa.

Zalecamy zachowanie kilku klepek/ptytek z zamontowanej serii jako czesci zamienne na przysziosc.



